Malirskeé techniky

Tipy na upravy stén
se sadrovymi omitkami

@i’: Rigips



Tenkovrstvé sadrové
omitky a sterky

Tenkovrstvé sadrové omitky a stérky jsou idealnim materidlem
nejen pro finalni pfipravu a vyrovnani povrchi stén pred
malovénim, ale také pro opravy a renovace stavajicich povrchd.

Vysledkem muize byt absolutné hladka, alabastru se podobajici
sténa s jemnym a na dotek pfijemnym povrchem. Pokud by
vam vsak absolutné hladka sténa pfisla pfilis nudna, ozdobte
ji nékterou z metod plastické dekorace. Stény se sadrovou
povrchovou Upravou vam to umozni.
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Hlavni vyhody sadrovych omitek a stérek:

- vysoka kvalita a estetika povrchu

- pfirodni, ekologicky nezavadny materidl pfispivajici pfiznivé
ke klimatické pohodé i pro alergiky

- sjednoceni hladkosti rdiznych druh@ podklad

- dobra pfilnavost k podkladu

+ Zadné brouseni po nanaseni

+ moznost strukturovani povrchu pfi dekoracich

V této brozurce vam prindsime nékolik tipd a inspiraci pro
konecnou Upravu stén se sadrovymi omitkami a stérkami
—malovani i plastické struktury. Nékteré techniky zvladne
kazdy, pro nékteré je potfeba jisté miry zrucnosti. Pokud vam
nechybi chut néco nového tvofit, pustte se sméle do dila!




Vytvareni plastickych
struktur

Na podkladni ztuhlou vrstvu stérky Rimano PLUS naneseme dalsi
vrstvu stérky, ve které ihned po naneseni vytvafime plastické
struktury. Pozor: smés neprobarvujeme! Probarvenim stérky by
totiz dochazelo k vysoké spotfebé pigment(, pfipadnym zménam
kvality stérky a hlavné bychom nemohli opakované michat

stejné odstiny na vétsi plochy. Zato viak diky tomu, Ze pracujeme
s bilym podkladem, mdme moznost oprav a zopakovani postupu.
To systémy pracujici s barevnou hmotou neumoznuji.

Mé&jme na paméti zakladni pravidlo: barvu nanasime vzdy na
suchy povrch, tj. aZ je vrstva stérky s provedenou plastickou
strukturou dobfe vyschla. Pfed zacatkem praci stény nejprve
napenetrujeme, abychom zajistili rovhomérnou savost podkladu
pro naneseni barvy. Pokud budeme chtit nanaset dve barvy,
prvni naneseme na celou plochu a druhou barvou provedeme

“y,

zvyraznéni struktury ,,suchym® stétcem.

PFi vytvareni plastickych dekoraci pracujeme se specialnim
naradim, napf. pouzivame benatské hladitko (1), fasadni

Spachtli (2), japonské Spachtle (3), dekoracni hiebeny (4), flokované
houby (5), vzorovaci kartace (6), dekoracni foliové valecky (7),
sablony (8) apod. VSechno nafadi musi byt nekoroduijici.

Mazeme ale také pouzit dalsi nastroje a pripravky, kterymi
provadime jiné vzory. Volime vak takové plastické dekorace,
které nebudou mit ostré hroty a otfepy na povrchu. Ty by totiz
kvGli moznému mechanickému poskozeni snizovaly Zivotnost
aplikace. Zamezeni pfipadnych otfepl dosahneme tim, ze
pracujeme s tenkou vrstvou stérky.




1) struktura foliového
valecku

Stuperi obtiznosti: @)
Postup:

Do cerstvé nanesené stérky
vytvofime strukturu foliovym
valeckem tahy v rliznych
smerech.

2) struktura hiebenu
Stupen obtiznosti: @3
Postup:

Do cerstvé nanesené stérky
provedeme vzajemné k sobé
kolmé tahy hfebenem

a nasledné uhladime fasadni
Spachtlive sméru druhého
tahu hfebene.

3) struktura kartace I.
Stupeii obtiznosti: )
Postup:

Do cerstvé nanesené stérky
krouzivymi pohyby vytvofime
strukturu vzorovacim
kartacem.

4) struktura kartace Il.
Stuperi obtiznosti: @3
Postup:

Do cerstvé nanesené stérky
provedeme tahy vzorovacim
kartacem v jednom sméru

a nasledné lehce uhladime
benatskym hladitkem.

5) struktura kartace Ill.
Stupen obtiznosti: €3
Postup:

Do cerstvé nanesené stérky
provedeme vodorovné a svislé
tahy vzorovacim kartacem

a nasledné lehce uhladime
benatskych hladitkem.




6) struktura kartace IV.
Stupen obtiZnosti: @)
Postup:

Do Cerstvé nanesené stérky
krouzivymi pohyby vzorovacim
kartacem vytvofime hrubou
strukturu (jako v pfipadé 3)
a nasledné ji ,rozmyjeme”
(zjemnime) flokovanou
houbou. Tim odstranime
pfipadné hrudky a otfepy.

7) plasticky reliéf I.
Stupen obtiZnosti: @
Postup:

Na hotovy hladky sadrovy
podklad Spachtli nebo
hladitkem naneseme pres
Sablonu plasticky reliéf.
Sablonu nasledné vyuzijeme
i pfi nanaseni barvy na
vytvoreny reliéf. Barvu na
reliéf nanasime Stétcem.

8) plasticky reliéf Il
Stupen obtiZnosti: @
Postup:

Na hotovy hladky sadrovy
podklad stérkou Rimano PLUS
prilepime vybrany sadrovy
odlitek a za pomoci Stétce
provedeme stérkou i retus
spary mezi odlitkem a sténou.




Barevné upravy
hladkych povrchii

Pfi konecné uprave stény se sadrovou omitkou nebo stérkou
mUizeme vyuzit jejiho idealné hladkého povrchu. Stény

se sadrovymi omitkami ¢i stérkami mohou vsak byt tak
hladké, Ze nevhodnou barvou, jeji hustotou ¢i nevhodnym
valeckem maze i odbornik znehodnotit kvalitu podkladu
tzv. ,pomerancovou klirou®

Barvu nanasime vzdy na suchy povrch, tj. az je vrstva omitky

Ci stérky dobfe vyschla. Pfed zacatkem barevnych Uprav stény
nejprve napenetrujeme, abychom zajistili rovhomérnou savost
podkladu pro naneseni barvy.

Penetraci (napf. Rikombi-Grund) nanasime mékkou
malifskou Stétkou. Idealni je pouzit vice zfedénou penetraci
a nanést ji dvakrat.

Pro malovani sadrovych povrchl mlzeme pouzit celou skalu
proddvanych malifskych barev.

Barvu nanasime valeckem s nizkym potahem. Vhodné jsou
valecky urcené pro laky a natéry podlah. Nejvyssi kvality
naneseni vsak dosahneme nastfikanim technologif airless.

1) imitace mramoru
Stupen obtiznosti: §)
Postup: Den poté, co jsme si
vyrovnali povrch stén stérkou
Rimano PLUS, nakapeme na
nerezové hladitko nékolik
kapek dvou odstin(i barvy,
kterou na sténu nanasime
pod rlznymi Ghly hladitkem
nebo Spachtli. Pouzivame
vodou feditelné barvy

v nezfedéné konzistenci.
Mizeme vyuzit i barvy

na drevo, beton apod.

V tomto pfipadé podklad
nepenetrujeme, vyuzivame
savosti sadrové sterky.




Prehled sadrovych
omitek a stérek

2) rozmyvané barvy
Stupen obtiznosti: &)

Postup: Na suchy, stérkou
vyrovnany povrch stény
nanasime dva odstiny barev
pomoci rukavice nebo houby.
Druhou barvu provadime do
prvni, tzv. ,zivé“ barvy, ¢imz
dosahneme efektu rozmyvani.

Popis:

Vhodné
na podklad:

Doporucena
tloustka vrstvy:

Povrchové tpravy:

Vydatnost:

Zpracovatelnost:

Rimano
PLUS

bila sadrova
stérka

beton,
sadrokarton,
omitky

rucné
0-10mm

malby,
dekorativni
povrchy

cca 0,9 kg/m?
/1mm

az 28m?
plochy z bal.
25 kg pri

tl. Imm

cca 60-90
minut

Rimano
PRIMA

Sedobila
sadrova
stérka

beton,
pérobeton,
jadrova
omitka

rucné
2-10mm

malby,
tapety

cca 0,9 kg/m?
/1mm
az9Im?
plochy z bal.
25 kg pri

tl. 3mm

cca 60-90
minut

sedobila
sadrova
omitka

zdivo vseho
druhu, beton

rucné
5-30mm

malby,
tapety

cca 0,8 kg/m?
/1mm

az 3m?
plochy z bal.
25 kg pri

tl. 10mm

cca 60-90
minut

L EL
100DLP

Sedobila
sadrova
omitka

pérobeton
(YTONG),
beton

rucné nebo
strojné

od 4mm
do 30 mm

malby,
tapety

cca 0,8 kg/m?
/1mm

az 7,5m?
plochy z bal.
30 kg pfi
tl.5mm

cca 120-150
minut




V tomto letacku jsme predstavili nékolik moznosti pro
konecnou Upravu interiérovych stén se sadrovymi omitkami
a stérkami — malovani i plastické struktury.

O tom, jak si sténu pred malovanim ¢i dekorovanim
pripravit, pojednavaji nize uvedené letacky. Kromé
pracovniho postupu nanaseni v nich najdete i podrobna
technicka data. K prohlédnuti ¢i objednani na www.rigips.cz

Rimat 100 DLP

Rucni sadrové stérk Sadrova omitka
a omitky pro interiéry s hlazenym povrchem
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